Profilrohre

EN 10305-5 Technische Lieferbedingungen und MaB3e
EN 10204 Prifbescheinigung 2.2 bzw. 3.1

GeschweiBte Profilrohre (schwarz)

Kantenlinge Wanddicke Kantenlange Wanddicke
in mm in mm
1,5 2 1,5 2
. Langenbezogene MaBe . Langenbezogene Mal3e
@l@ () Gald in kg/m [ (ot in kg/m
10x 10 0,35 45x 15 1,30 1,68
Werkstoff 12x 12 0,45 20 1,42 1,83
E235 14x 14 0,54 25 1,53 1,99
i 15x 15 0,63 0,81 50 x 10 1,30 1,68
Oberflache schwarz 16x 16 0,64 0,80 15 1,42 1,83
“ 18x 18 0,77 1,00 20 1,53 1,99
Lg“gﬁ%&gﬂi‘i?ﬁ:ggﬁ’: 20x 20 0,83 1,05 25 1,65 2,15
nach Kundenwunsch. 22x 22 0,92 1,18 30 1,77 2,31
25x 25 1,06 1,36 40 2,00 2,62
Alle Abmessungen auch in 30x 30 1,30 1,68 60 x 10 1,53 1,99
verzinkt erhaltlich. 35x 35 1,53 1,99 15 1,65 2,15
Weitere Abmessungen 40 x 40 1,77 2,31 20 1,77 2,31
" ! 45x 45 2,00 2,62 25 1,89 2,46
Ausfihrungen auf Anfrage. 50x 50 224 293 30 2,00 2,62
60x 60 2,71 3,56 40 2,24 2,93
70x 70 4,26 50 2,47 3,25
80x 80 3,65 4,82 70 x 20 2,00 2,62
90x 90 5,45 30 2,24 2,93
100 x 100 6,07 40 2,47 3,25
15x 10 0,47 50 2,71 3,56
20x 10 0,63 0,81 80 x 20 2,24 2,93
15 0,75 0,97 30 2,47 3,25
25x 10 0,71 0,89 40 2,71 3,56
15 0,83 1,05 50 2,95 3,88
20 0,94 1,21 60 3,18 4,19
30x 10 0,83 1,05 90x 20 2,47 3,32
15 0,94 1,21 30 2,71 3,56
20 1,06 1,36 40 3,88
25 1,18 1,52 50 3,18 4,19
35x 10 0,94 1,21 70 4,82
15 1,06 1,36 100 x 20 2,71 3,56
20 1,18 1,52 30 2,95 3,88
25 1,30 1,68 40 3,18 4,19
40x 10 1,06 1,36 50 3,42 4,50
15 1,18 1,52 60 4,82
20 1,30 1,68 80 5,45
25 1,42 1,83 120 x 40 4,82
30 1,53 1,99 60 5,45

45x 10 1,18 1,52 80 6,07



Profilrohre

EN 10305-5 Technische Lieferbedingungen und MaBe
EN 10204 Priifbescheinigung 2.2 bzw. 3.1

GeschweiBte Profilrohre (blank)

Kantenlange Wanddicke
in mm
1,5 2 2,5 3

in mm Langenbezogene MaBe in kg/m
12x12 0,45 @]
15x 15 0,63 0,81
16 x 16 0,64 0,80 ‘é"zeg'gsmff
18x 18 0,77 1,00
20x 20 0,83 1,05 1,25 Oberflache blank (gebeizt)
25x 25 1,06 1,36 1,64 1,89
30 x 30 1,30 1,68 2,03 2,36 In Herstellungsléangen von
35x 35 1,53 1,99 2‘43 2,83 ca. 6 moderin Fixléngen
40 x 40 1,77 2,31 2,82 3,30 nach Kundenwunsch.
45 x 45 2,00 2,62 3,21 3,77 Weitere Abmessungen,
50 x 50 2,24 2,93 3,60 4,25 Ausfihrungen auf Anfrage.
60 x 60 2,71 3,56 4,39 5,19
80 x 80 3,65 4,82 5,96 7,07
20x 10 0,63 0,81

15 0,75 0,97
25x 10 0,71 0,90

15 0,83 1,05

20 0,94 1,21
30x 10 0,83 1,05

15 0,94 1,21

20 1,06 1,37 1,64 1,89

25 1,18 1,52
35x 10 0,95 1,21

15 1,06 1,36

20 1,18 1,52

25 1,30 1,68
40x 10 1,06 1,36

15 1,18 1,52

20 1,30 1,68 2,03 2,36

25 1,41 1,84 2,23 2,60

30 1,53 1,99 2,43 2,83
45x 10 1,18 1,52

15 1,30 1,68

20 1,42 1,83

25 1,53 1,99 2,43 2,83
50x 10 1,30 1,68

15 1,42 1,83

20 1,53 1,99 2,43 2,83

25 1,65 2,15 2,62 3,07

30 1,77 2,31 2,82 3,30

40 2,00 2,62 3,21 3,77
60 x 10 1,53 1,99

15 1,65 2,15

60 x 20 1,77 2,31 2,82 3,30 >



Profilrohre

EN 10305-5 Technische Lieferbedingungen und MaBe
EN 10204 Prifbescheinigung 2.2 bzw. 3.1

GeschweiBte Profilrohre (blank)

Kantenlange Wanddicke
in mm
1,5 2 2,5 3
in mm Langenbezogene MaBe in kg/m
@l < 60x25 1,89 2,46 3,01 3,54
30 2,00 2,62 3,21 3,77
Werkstoff 40 2,24 2,93 3,60 4,25
E235 50 2,47 3,25 4,00 4,72
70 x 20 2,00 2,62 3,21

Oberflache blank (gebeizt) 30 2,24 2,93 3,60 4,25
" 40 2,47 3,25 4,00 4,72

In Herstellungslangen von ’ ’ ’ ’
ca.6m odergin Fiﬂéngen 50 2,71 3,56 4,39 5,19
nach Kundenwunsch. 80 x 20 2,24 2,93 4,25
30 2,47 3,25 4,00 4,72
Weitere Abmessungen, 40 2,71 3,56 4,39 5,19
Ausf[]hrungen auf Anfl'age. 50 2’95 3,88 4,78 5,66
60 3,18 4,19 5,17 6,13
100 x 20 2,71 3,56 5,19
30 2,95 3,88 5,66
40 3,18 4,19 5,17 6,13
50 3,42 4,50 5,57 6,60
60 4,82 5,96 7,07

120 x 40 4,82 7,07



